
Colorante  Color del vidrio producido
Óxido de cobalto Azul
Oxido de magnesio Violeta

Oro o selenio Rojo
Uranio, hierro, carbono o plata Amarillo

Óxido de cerio(IV) Café
Iridio Negro

Cobre, cromo Verde
Fluoruros o fosfatos Blanco/opalo
Oxido de cobre Turquesa

Sulfuro de cadmio Amarillo oscuro
Titanio Café‐amarillo

Haluros de plata naranja ‐ rojo
Didimio Verdo o rojo lila

Tabla II.  Vidrios coloreados


